Ocena wynikow badan
dot. Sprawozdania Nr 1.Z.9051.934.2015
z dnia 2015.10.23

Prébka o kodzie 1127/LZ — folia polietylenowa z nadrukiem, w zbadanych parametrach
spelnia wymagania artykutu 12 Ust. 1 Rozporzadzenia Komisji (WE) NR 10/2011 z dnia
14.01.2011r. w sprawie materialéw i wyrobow z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
kontaktu z zywnoscia (Dz. U. UE. L 12/1 z dnia 15.01.2011 z p6zA. zm.)




